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Artikelpass Montana

Zusammensetzung

Nutzschicht

Gewicht

Breite

Scheuerbestandigkeit / Martindale

ReiBfestigkeit (EN ISO 13934-1)
Nahtschiebewiderstand(EN ISO 139369-2)
Reibechtheit (EN ISO 105 B02)

Lichtechtheit (EN ISO 105 B02)
Zigarettentest (BS 5852 Part 1)
AZO Farbstoffe

Allergisierende Farbstoffe

Bally-Test / Dauerknickverhalten
nach Hydrolyse 7d 70°C 95-98% rel.LF

Dimethylfumarat

Formaldehyd

: 60% PES / 40% CO

: 100 % PU

:630g/ Ifm
: min. 140 cm
: 100.000 Touren

: Kette 709 N / 17,8%
Schuss 388 N / 26,3%

: Kette 1,5 mm
Schuss 1,0 mm

: trocken 5
nass 5

:5
: bestanden

: nicht Nachweisbar

: nicht Nachweisbar

: bestanden

: nicht Nachweisbar

: nicht Nachweisbar



